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Изменение №1 ТУ 17.12.34-006-38657398-2021

1 Таблицы 2.1 и 2.2 изложить в новой редакции.
2 Подпункт 2.2.3 изложить в новой редакции:
«2.2.3 В бумаге не допускаются складки, морщины, задиры, разрывы 

и посторонние включения, видимые невооруженным глазом. 
Малозаметные перечисленные внутрирулонные дефекты, которые не 
могут быть обнаружены в процессе изготовления бумаги, допускаются, 
если показатель этих дефектов в рулоне, определенный по ГОСТ 13525.5, 
не превышает 3 %.»

3 Подпункт 2.2.6 изложить в новой редакции:
«2.2.6 Намотка бумаги должна быть плотной, равномерной по всей 

ширине рулона. Торцы рулона должны быть ровными, без инородных 
частиц и повреждений кромки полотна.»

4 Пункт 2.4 четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Упаковка бумаги производится без применения оберточной бумаги. 

При этом в качестве упаковки рулона считают для бумаги массой площади 
1 м2 80-100 г шесть верхних слоев бумаги, для бумаги массой площади 
1 м2110 г и более - три слоя, без сплошной склейки верхних слоев.»

5 Пункт 7.2 изложить в новой редакции:
«7.2 Гарантийный срок хранения бумаги - 9 месяцев с момента 

поставки бумаги на склад потребителя. Срок годности не нормируется.»
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